
‭Comprendre l'AQL des gants médicaux‬

‭Un indicateur clé pour votre sécurité au quotidien‬

‭🧪 L’AQL, c’est quoi exactement ?‬

‭L’AQL‬ ‭(Acceptable‬ ‭Quality‬ ‭Level)‬ ‭est‬ ‭un‬ ‭outil‬ ‭statistique‬ ‭utilisé‬ ‭pour‬ ‭mesurer‬‭la‬
‭qualité‬ ‭d’un‬ ‭lot‬‭de‬‭gants.‬‭Concrètement,‬‭il‬‭indique‬‭le‬‭nombre‬‭maximal‬‭de‬‭gants‬
‭défectueux autorisés dans un lot.‬

‭💡‬‭Plus l’AQL est bas, plus la qualité est haute.‬
‭Un gage essentiel de sécurité pour vos examens ou interventions.‬

‭📊 Les niveaux d’AQL les plus courants‬

‭- AQL 0,65 : Très haute qualité (gants chirurgicaux)‬
‭- AQL 1,0 : Bonne qualité (certains gants d'examen premium)‬
‭- AQL 1,5 : Qualité standard pour les gants d'examen médicaux (norme CE EN 455)‬
‭- AQL 2,5 à 4,0 : Réserve à un usage non médical ou industriel‬

‭💧 Comment teste-t-on les gants ?‬

‭Grâce au test d’étanchéité (norme EN 455-1) :‬

‭1.‬ ‭On remplit le gant avec 1 L d’eau.‬

‭2.‬ ‭On observe pendant 2 à 3 minutes.‬

‭3.‬ ‭Objectif :‬‭zéro fuite !‬

‭🛡️ Et chez Robé Médical ?‬

‭Tous nos gants médicaux respectent les exigences les plus strictes avec un‬
‭AQL ≤ 1,5 !‬

‭Certains de nos‬‭Gants chirurgicaux‬‭ont même un niveau d’AQL ≤ 0,65 !‬

‭✔️ Parce que votre sécurité mérite la plus haute fiabilité.‬


